Beitridge

W. Naundorf, H.-W. Schréder, D. Bauer und C. Mdller

Der Einfluss der Entgasungsendtemperatur auf die Eigenschaften von
Feinkoksen aus Weichbraunkohlen............cc..cccooiiiiiiiiiiiiiiniiniiinnnn, 3

W. Naundorf, F. Fehse und G. Schmidt

Verpressungs- und Verkokungseigenschaften von Olschiefer.............. 47

W. Naundorf, K. Schaldach und G. Schmidt

Veredlungseigenschaften von Zuckerriben-Extraktions-
SCHNIZEIN. ...t 69

W. Naundorf, F. Fehse und W. Sitzmann

Zerkleinerung von Kohlen und Lignozellulosen mit einer Loch-
scheibenmihle. ... .. .o, 91

W. Naundorf und H.-W. Schrdder

Formkorper aus Xylit, Feinkoks und Zement als Bindemittel................ 109
Bibliografische Informationen E
http://d-nb.info/1123825203 digitalisiert durch 1

BLIOTHE


http://d-nb.info/1123825203

