
G l i e d e r u n g  
Seite 

Einführung 1 

1. Die Oberflächenuntersuchung 3 

1.1. Untersuchungen im Streiflicht 3 

•1.2. Mikroskopische Untersuchungen 4 

1.3. Stilkritische Untersuchungen am Ober

flächenbild 5 

1.4. Oberflächenuntersuchungen mit Hilfe der 

ultravioletten Strahlung 6 

2. Die Tiefenuntersuchung 10 

2.1. Untersuchung mit Infrarotstrahlen 10 

2.1.1. Anwendungsmöglichkeiten 12 

2.1*1.1. Zustandsanalyse 12 

2.1.1.2. Stilkritische Analyse der Unterzeich

nung 14 

2.2. Untersuchungen mit Röntgenstrahlen 20 

2.2.1. Aufnahmeverfahren ' 2 1  

2.2.2. Anwendungsmöglichkeiten 28 

2.3. Mikroskopische Schichtenuntersuchungen 34 

3. Literatur 

http://d-nb.info/891374329

http://d-nb.info/891374329

